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Mantenimento della forma e posizione del forame apicale
dopo sagomatura con il sistema ProTaper

Maintenance of the shape and position of the apical foramen during
the canal shaping with ProTaper system

RIASSUNTO

La moderna endodonzia si avvale di stru-
menti rotanti in Ni-Ti che dovrebbero rea-
lizzare un taglio centrifugo rispetto al cana-
le radicolare. La sagomatura del terzo apicale
rappresenta una delle fasi piu delicate della
strumentazione canalare. Infatti, il mante-
nimento della forma e posizione originarie
del forame apicale € un obiettivo indispen-
sabile per il successo della terapia endo-
dontica. Scopo di questo studio é stato quel-
lo di valutare la capacita del nuovo sistema
di strumenti ProTaper (Dentsply-Maillefer)
nel mantenere la forma e la posizione ori-
ginarie del forame apicale. La ricerca & sta-
ta eseguita su elementi dentari estratti e pre-
senta quindi i limiti dei metodi in vitro. I ri-
sultati hanno evidenziato un comporta-
mento centrifugo degli strumenti ProTaper
Finishing F1, F2. Unica eccezione € stata rap-
presentata dal ProTaper F3. Quest’ultimo ha
realizzato due modici trasporti del forame
apicale pur mantenendolo di forma roton-
da e quindi sigillabile.

Parole chiave:

Strumenti in Ni-Ti, ProTaper ,

morfologia del forame apicale.

ABSTRACT

Maintenance of the original shape and po-
sition of the apical foramen during the sha-
ping phase is an indispensable goal for suc-
cessful endodontic treatment. This study
evaluates the behaviour of ProTaper Fini-
shing instruments with regard to the area of
the apical foramen, in order to analyse the
effects of each Finishing instrument on tran-
sport of the apical foramen.

The study was performed on extracted tee-

th, with the limits of in vitro methods.

In all cases, F1 and F2 worked centrifugally
with respect to the original canal. In only two
cases F3 produced slight transport of the api-
cal foramen while maintaining a round sha-
pe, therefore one that would be easy to fill.
Key words:

Ni-Ti instruments, ProTaper

shape of apical foramen.

INTRODUZIONE

Il successo della terapia endodontica di-
pende essenzialmente dalla realizzazione di
tre fasi: sagomatura, detersione e otturazio-
ne tridimensionale del sistema dei canali ra-
dicolari. Durante la realizzazione delle pri-
me due fasi ¢ fondamentale rispettare la
morfologia e la posizione originarie del fo-
rame apicale al fine di ottenere un sigillo tri-
dimensionale in fase di otturazione (1).
L'utilizzo delle leghe in Ni-Ti per la fabbri-
cazione degli strumenti endodontici ha
consentito alle case produttrici di sviluppa-
re strumenti rotanti sempre pit raffinati e in
grado di ridurre i tempi operativi.

Le leghe in Ni-Ti nascono negli anni Ses-
santa da uno studio di Buehler in campo in-
gegneristico-navale (2). In Odontoiatria so-
no state introdotte nel 1971 da Andreasen,
allo scopo di realizzare fili ortodontici (3,4),
e in campo endodontico si deve a Walia e
Coll. il primo studio sulla flessibilita, resi-
stenza e capacita di taglio dei file realizzati
nella nuova lega (5).

Le caratteristiche principali della lega in Ni-
Ti sono la resistenza e la superelasticita (6).
Grazie a quest’ultima proprieta gli strumenti
rotanti in Ni-Ti dovrebbero essere in grado
di lavorare in modo uniforme sulle pareti dei
canali, realizzando un taglio di tipo peri-
metrale in presenza di qualsiasi anatomia ca-
nalare (7).
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Numerosi studi sono stati realizzati al fine
di analizzare il comportamento degli stru-
menti rotanti in Ni-Ti durante la sagomatura
dei canali radicolari. In molti casi si tratta di
studi comparativi tra Ni-Ti e acciaio. Ad
esempio, secondo Glosson e Coll. gli stru-
menti rotanti in Ni-Ti (Lightspeed e NT Sen-
sor file) causano minor trasporto canalare,
rimangono piu centrati e creano prepara-
zioni di forma piu rotonda rispetto ai file
manuali in acciaio (K-Flex) (8). Anche per
Short e Coll. gli strumenti rotanti in Ni-Ti
(ProFile, Lightspeed, McXIM) rimangono
meglio centrati nel canale radicolare rispet-
to ai file manuali in acciaio (Flex-R) (9).
Esposito e Coll. dimostrano che tali diffe-
renze di comportamento diventano statisti-
camente significative quando la sagomatu-
ra in apice viene portata oltre al calibro 1ISO
30 (10). Deplazes e Coll. affermano che non
vi sono differenze significative nel traspor-
to del canale radicolare tra strumenti in Ni-
Ti rotanti (Lightspeed) e strumenti manua-
li in Ni-Ti (Ni-T1 K-File) (11).

Tra le numerose proposte del commercio il
sistema di sagomatura ProTaper (12,13,14)
della Dentsply-Maillefer (Baillegues, Svizze-
ra) merita particolare attenzione per la ra-
pidita e semplicita d’uso.

Scopo di questo studio & quello di valutare
il mantenimento della forma e della posi-
zione del forame apicale durante la fase di
sagomatura, ottenuta con gli strumenti ro-
tanti ProTaper F1, F2 ed F3 (Dentsply-Mail-
lefer).

MATERIALI E METODI

Sono stati selezionati 20 canali radicolari ap-
partenenti a molari inferiori umani con api-
ce maturo. Gli elementi dentari sono stati con-
servati in una soluzione di ipoclorito di sodio
al 5% (Niclor 5, OGNA, Milano, Italia) per
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un’ora e successivamente in soluzione fisio-
logica. Ogni residuo di tartaro visibile & stato
rimosso con apparecchio ad ultrasuoni (Air
Max s, Satelec). In seguito ¢ stata aperta la ca-
mera pulpare di ogni elemento mediante fre-
se diamantate (Intensiv FG) montate su ma-
nipolo ad alta velocita (640C, Kavo). Ogni ca-
vita d’accesso ¢ stata poi rifinita con una fre-
sa a punta non tagliente (Endo-Z Carbide,
Dentsply-Maillefer), in modo da consentire un
accesso facile e rettilineo agli strumenti en-
dodontici. Le radici mesiali sono state separate
da quelle distali, a livello della forcazione, con
un disco separatore al carborundum (Dedeco)
montato su motore da laboratorio (K9, Kavo).
Il terzo occlusale della corona € stato asporta-
to, sempre con lo stesso disco, per avere una
superficie piana come riferimento per gli en-
do-stop degli strumenti endodontici.

| canali radicolari delle radici mesiali sono
stati presagomati manualmente con K-File in
acciaio (Dentsply-Maillefer). Come irrigan-
ti e lubrificanti sono stati utilizzati ipoclo-
rito di sodio al 5% (Niclor 5, Ogna) e un che-
lante (Glyde, Dentsply-Maillefer). La presa-
gomatura aveva lo scopo di ridurre gli stress
e quindi il rischio di frattura degli strumenti
meccanici (12-14).

Presagomatura

La porzione rimanente della camera pulpa-
re & stata riempita con I'irrigante. Per la pre-
sagomatura sono state impiegate lime del ca-
libro 1SO 08, 10, 15, 20, utilizzate con mo-
vimento “a carica d’orologio”. Nel passaggio
da un calibro all’altro, & stato rinnovato I'ir-
rigante alternandolo con il chelante. | K-Fi-
le n° 08, 10 e 15 sono stati portati alla lun-
ghezza di lavoro, determinata osservando la
comparsa della punta degli strumenti a li-
vello del forame apicale. Tale lunghezza &
stata poi misurata con una scala millimetrata
utilizzando la lima n°10. La strumentazione
con il file n° 20 é stata arrestata a 0.5 mm
dal forame apicale, per evitare di alterarne
la forma.

In seguito, le radici mesiali sono state in-
globate a livello del terzo medio in un pa-
rallelepipedo di resina acrilica (ProBase, Ivo-
clar) mediante I'ausilio di un dispositivo me-
tallico da noi ideato. | terzi coronale e api-
cale delle radici sono rimasti cosi esclusi dal
parallelepipedo di resina, in modo da poter
successivamente effettuare la strumentazio-
ne meccanica e verificarne gli effetti a livel-
lo del forame apicale.

Sono state effettuate radiografie in proie-
zione vestibolo-linguale di ogni radice. Tali
radiografie sono state realizzate mediante
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apparecchio radiografico endorale mono-
blocco (Philips Oralix 65) e pellicole peria-
picali (Kodak Ultra Speed DF 58). Dopo aver
digitalizzato le radiografie (Scanner Canon
D660U) sono stati calcolati gli angoli di cur-
vatura dei canali radicolari secondo il me-
todo proposto da Luiten (15) mediante
software Autocad 2000 (Auto Desk).

Sagomatura con gli Shaping

| suddetti canali radicolari sono stati sago-
mati con i ProTaper S1 e S2 (Dentsply-Mail-
lefer), montati su motore elettrico ATR Tec-
nika (Simit), programmato alla velocita di
300 giri/min e torque 100.

L'S1 é stato introdotto nel canale e portato
alla lunghezza di lavoro previa irrigazione
con Niclor 5 (Ogna). Raggiunto I'apice, lo
strumento ¢ stato subito retratto. Dopo aver
rinnovato I'irrigante, si & effettuata una ri-
capitolazione con K File n°10, seguita da
nuovo lavaggio con ipoclorito di sodio. Suc-
cessivamente & stato introdotto I'S2 an-
ch’esso fino alla lunghezza di lavoro.

Sagomatura con i Finishing
| parallelepipedi in resina, inglobanti le ra-
dici dentarie, sono stati fissati con un di-
spositivo di bloccaggio ad un piano di la-
voro. Questo dispositivo ha permesso di
mantenere le radici in un’unica posizione
durante la strumentazione con i Finishing.
F1, F2, F3 sono stati introdotti in successio-
ne nei canali radicolari e portati alla lun-
ghezza di lavoro (velocita 300 giri/min e tor-
que 100). Precedentemente all’ingresso di
ogni strumento é stato apposto nel canale
un agente lubrificante (Glyde, Dentsply-
Maillefer).
Le sequenze di lavoro (Finishing in apice) so-
no state filmate tramite un microscopio
(Promagis, Zeiss) a 22 ingrandimenti colle-
gato ad una telecamera (990, Sony). | dati so-
no stati archiviati su supporto magnetico Be-
tacamSP (Sony).
Da ogni filmato sono stati ricavati quattro
fermo-immagine corrispondenti ad altret-
tante fasi:
1) apice prima della strumentazione con i Fi-
nishing;
2) apice dopo strumentazione con F1;
3) apice dopo strumentazione con F2;
4) apice dopo strumentazione con F3.
Con I'ausilio di un software di elaborazione
di immagini digitali (Adobe Photoshop
6.0), su ciascun fermo-immagine é stato de-
lineato il contorno del forame apicale.
Ogni area evidenziata ¢ stata colorata di-
versamente a seconda della fase di stru-

mentazione di appartenenza (Tab. 1): Fase 1
= verde; Fase 2 = giallo (F1); Fase 3 = rosso
(F2); Fase 4 = blu (F3).

Per ogni apice, le quattro aree colorate so-
no state sovrapposte e confrontate al fine di
analizzare gli effetti di ciascun strumento Fi-
nishing sulla forma e posizione del forame
apicale. Tale trasporto é stato relazionato al-
I'angolo di curvatura del canale radicolare.
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Tab. 1 - Colori utilizzati per evidenziare I'a-
rea del forame nelle diverse fasi della stru-
mentazione.

I risultati ottenuti in questa ricerca sono sta-
ti ricavati da un’analisi microscopica delle
immagini acquisite, confrontando la sede e
la forma dell’apice dopo la sagomatura con
gli Shaping con quelle delle aree di lavoro
dei tre stumenti Finishing.

Si & quindi valutato se il lavoro degli stru-
menti meccanici ProTaper Finishing fosse di
tipo centrifugo rispetto al canale originario.
| 20 canali radicolari sono stati suddivisi in
tre gruppi in base al loro angolo di curva-
tura:

- gruppo 1, angolo compreso tra 40° e 31°;
- gruppo 2, angolo compreso tra 50° e 41°;
- gruppo 3, angolo compreso tra 60° e 51°.

RISUL TATI

Nel gruppo 1 gli strumenti F1, F2, F3 han-
no lavorato in modo centrifugo rispetto al
canale radicolare, ad eccezione del campio-
ne 13 nel quale si & verificato un lieve tra-
sporto soprattutto a carico di F3 (Fig. 1).
Nel gruppo 2 gli strumenti hanno lavorato
in modo centrifugo rispetto al canale radi-
colare, ad eccezione del campione 2. Que-
st'ultimo ha evidenziato un lieve trasporto
in direzione vestibolare, creato principal-
mente dallo strumento F3 (Fig. 2).

Nel gruppo 3 gli strumenti hanno lavorato
in modo centrifugo rispetto al canale radi-
colare e sono stati ottenuti forami apicali di
forma rotonda, nonostante il minor ango-
lo di curvatura dei canali radicolari (Fig. 3).
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In questo studio sono state utilizzate le ra-
dici mesiali dei molari inferiori. Questi ca-
nali sono stati scelti perche presentano una
doppia curvatura, sia in senso vestibolo-lin-
guale che mesio-distale. Inoltre, a livello del
terzo coronale della parete distale, vi sono
spessori minimi di dentina e cemento che
separano i canali radicolari dalla forcazione,
aumentando cosi il rischio di uno “strip-
ping” durante la sagomatura (16).

. ] . i Il metodo scelto per la misurazione del gra-
E F ; : do di curvatura dei canali radicolari & quel-

Fig. 1 A - B. Campione 13, angolo di curvatura del canale radicolare di 40°. lo di Luiten (15). Come quest'ultimo ha di-
A. Apice prima della strumentazione con i Finishing. mc_)strato, la precedente metodu_:a di Sch:
B. Apice dopo la strumentazione con F1, F2 e F3. neider (17) sembra sottostimare il grado di

curvatura del canale radicolare, poiché non
tiene in considerazione le deviazioni acute
vicino all’apice.

Questa sperimentazione presenta i limiti dei
modelli in vitro. Le radici dentarie, anche se
conservate in ambiente umido, perdono in
parte le caratteristiche strutturali dei denti
in vivo. Nonostante cio, si ritiene piu ade-
guato uno studio in vitro su denti estratti
piuttosto che una sperimentazione su si-
mulatori in resina. Essi, infatti, non posseg-
gono né le caratteristiche strutturali né la va-
riabilita dell’anatomia canalare dei denti in
vivo. L'impiego di elementi dentari estratti
consente, percio, di avvicinarsi maggior-
mente alla condizione clinica.

Il metodo di indagine é di tipo visivo mi-

Fig. 2 A-B. Campione 5, angolo di curvatura del canale radicolare di 47°. croscopico. Tale metodo € ritenuto affidabi-
A. Apice prima della strumentazione con i Finishing. le poiché, dopo aver fissato il parallelepipe-
B. Apice dopo la strumentazione con F1, F2 e F3. do di resina con il sistema di bloccaggio, &

possibile mantenere il campione nella stes-
sa posizione per tutta la strumentazione. Os-
servando il filmato, realizzato al microsco-
pio a pit di 20 ingrandimenti, si puo osser-
vare I'evolversi della sagomatura al forame
apicale. Il metodo di ricostruzione grafica
consente di rappresentare il lavoro dei sin-
goli strumenti in modo intuitivo.
Analizzando le immagini ottenute, F3 (dia-
metro in D, di 0.30 mm e conicita fissa al
9% tra D, e D,) risulta essere I'unico stru-
mento che realizza un lieve trasporto del fo-
rame apicale, pur mantenendo il forame di
forma rotonda e quindi facilmente ottura-
bile (2 lievi trasporti su 20 canali esamina-
ti). F1 (diametro in DO di 0,20 mm e coni-
. : cita al 7%) ed F2 (diametro in DO di 0.25
Fig. 3 A - B. Campione 1, angolo di curvatura del canale radicolare di 52°. mm e conicita all’'8%) hanno avuto sempre

A. Apice prima della strumentazione con i Finishing. un comportamento centrifugo rispetto al fo-
B. Apice dopo la strumentazione con F1,F2 e F3. rame originario.
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CONCLUSIONI

Anche se si sono verificati pochissimi e lie-
vi trasporti del forame apicale, e solo con il
ProTaper F3, si consiglia di utilizzare gli stru-
menti Finishing con alcuni accorgimenti. |
ProTaper hanno una sezione triangolare
convessa con lame affilate molto efficienti
nel taglio. E quindi opportuno portare in
apice i Finishing una sola volta, senza in-
dugiare con gli strumenti dopo aver rag-

giunto la lunghezza di lavoro.

Alesare ripetutamente il forame apicale, in-
fatti, ne aumenta le dimensioni, con il ri-
schio di ottenere una sagomatura priva di un
adeguato stop apicale. La presenza di que-
st’'ultimo é fondamentale per ottenere un’ef-
ficace otturazione in guttaperca. Inoltre, la
complessita dell’anatomia apicale non sem-
pre permette la strumentazione meccanica
sino al termine del canale. Da cio si evi-
denzia I'importanza della fase manuale al fi-
ne di comprendere I'anatomia endodontica.
Indispensabile e anche la radiografia di con-

trollo alla lunghezza di lavoro, che confer-
ma tale misura e da informazioni sulla for-
ma del canale a livello apicale.

E necessario disporre di una lunghezza di la-
voro precisa, poiché fuoriuscire dall’apice, ad
esempio con un F3 di 1 mm, equivale a stru-
mentare il forame ad un diametro di 0,39
mm (F3 diametro in D, di 0,30 mm e coni-
cita di .09 mm).

Occorre ricordare che I'obiettivo degli stru-
menti Finishing & quello di standardizzare
la conicita del terzo apicale e la dimensio-
ne del forame apicale.
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