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Valutazione del profilo termico dell’otturazione canalare

a caldo mediante I'utilizzo del System-B
Heat trasmission following warm compaction of gutta-percha with System B

RIASSUNTO

Introduzione: scopo del presente studio &
stato quello di valutare la trasmissione di ca-
lore nella massa di guttaperca durante le fa-
si di riscaldamento-compattazione, utiliz-
zando una metodica di otturazione canala-
re con guttaperca calda: il System-B.
Materiali e metodi: i test sono stati esegui-
ti su 5 incisivi mascellari, estratti per cause
parodontali, immersi in ipoclorito di sodio
al 5% per 20 minuti e sottoposti a tratta-
mento endodontico utilizzando lime rotanti
a conicita .06. Sono stati praticati dei fori
perpendicolarmente all’asse longitudinale
del dente ed inserite internamente delle ter-
mocoppie, collegate ad un sistema di ac-
quisizione computerizzato provvisto di 6
condizionatori di segnale. Si & proceduto al-
la valutazione della trasmissione di calore ot-
tenuta attraverso il System-B in accordo con
le indicazioni del produttore.

Risultati : le termocoppie situate ad una di-
stanza di oltre 3-4 mm dal portatore di ca-
lore hanno registrato incrementi termici di
poco superiori ai 2°C, non sufficienti a ga-
rantire una adeguata modificazione visco-
elastica della guttaperca.
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ABSTRACT

Introduction : the purpose of the present
study was the evaluation of heat transmission
in the mass of gutta-percha during the phas-
es of heating-compaction, using System-B
continuous wave root canal filling technique

Materials and methods : measurements
with termocouples were performed in 5 ex-
tracted maxillary incisive, which had been
disinfected in 5% sodium hypoclorite for 20
minutes, instrumented and shaped with a
.06 tapered preparation. Perpendicular holes
to the longitudinal axle of the tooth were
created at various lenghts. Inside the holes
termocouples were lodged and connected
to a six channels acquisition system. Obtu-
ration procedure followed manufacturer’s
guidelines for clinical use with System B and
heat trasmission was recorded.

Results : termocouples situated at a distance
greater than 3-4 mm from the heat-carrier
recorded thermal increases sligthly greater
than 2°C, which is not enough to determine
a clinically acceptable visco-elastic modifi-
cation of gutta-percha.

Parole chiave:

Gutta-percha, termocouples, vertical con-
densation.

INTRODUZIONE

La tecnica di condensazione verticale a cal-
do, introdotta da Schilder nel 1969, ampia-
mente descritta e codificata, prevede I'uti-
lizzo di una fonte di calore ad una tempe-
ratura compresa tra i 170 e i 220°C, neces-
saria ad ammorbidire la guttaperca, e di una
punta fredda per compattarla (1). Il “porta-
tore di calore” deve raggiungere almeno 6-
7 mm dalla lunghezza di lavoro ed il plug-
ger deve essere portato ad almeno 5 mm dal-
la stessa lunghezza (2). Tali parametri van-
no considerati con attenzione in quanto la
guttaperca non € un eccellente conduttore
termico: quando riscaldata, trasmette al suo
interno calore sufficiente a modificarne le
caratteristiche fisiche (cioé a renderla ter-
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moplastica) per non piu di 3-4 mm, come
dimostrato da differenti studi (3, 4, 5, 6).
Cio costituisce un limite operativo, in quan-
to gli strumenti per il riscaldamento e la
compattazione proposti da Schilder nella
tecnica di condensazione verticale a caldo,
essendo rigidi e di grosse dimensioni, non
sempre sono adattabili in modo semplice ed
agevole ai canali radicolari. La problemati-
ca é piurilevante in presenza di canali cur-
vi, sottili o laminari. In tali situazioni si ren-
de necessario un significativo ampliamento
della preesistente anatomia del canale, espo-
nendo cosi I’elemento dentario, in special
modo con gli operatori meno esperti, ad un
maggior rischio di indebolimento, stripping
o false strade. Al contrario una preparazio-
ne canalare non adeguata non consente una
valida compattazione della guttaperca nel-
la sua porzione apicale, presupposto indi-
spensabile per un ottimale riempimento tri-
dimensionale del sistema dei canali radico-
lari.

Le tecniche di compattazione a caldo della
guttaperca che si sono succedute nel tempo,
partendo dai presupposti di Schilder, hanno
cercato di ottimizzare la metodica in modo
da renderla fruibile ad un maggior numero
di operatori, in particolare rendendo piu
semplice e predicibile il riscaldamento del-
la guttaperca con apparecchiature tipo il
Touch’n Heat o la fase del backfill utiliz-
zando la siringa Obtura. Una significativa
modifica della metodica si & avuta con I'in-
troduzione nel System B (Sybrondental,
Orange, Ca, USA) di una fonte di calore
(Fig. 1) in grado di riscaldare con precisio-
ne la punta del portatore di calore, che si
presenta come un plugger, capace cioé di
eseguire simultaneamente il riscaldamento
e la compattazione della guttaperca secon-
do la tecnica dell’'onda continua di con-
densazione proposta da Buchanan. Il van-
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Fig. 1 - System B.

taggio di tale metodica é la simultaneita del-
le due fasi, con un’unica onda di conden-
sazione, ottimizzando sia come tempi che
come resa la termoplasticizzazione della gut-
taperca, in quanto viene fornita e mante-
nuta per il tempo necessario una quantita
costante di calore attraverso la massa della
guttaperca. Le caratteristiche della lega usa-
ta per la fabbricazione del plugger ha con-
sentito per quelli piu fini (il piu piccolo “fi-
ne” con diametro di punta 50 e conicita .06)
I'ulteriore vantaggio di poter essere precur-
vati per una migliore otturazione nei cana-
li curvi.

Anche per il System B, comunque, le pro-
prieta fisiche della guttaperca impongono
la necessita di utilizzare temperature di al-
meno 200° C e di far giungere il plugger at-
tivato o meno, a seconda delle diverse va-
rianti della tecnica, almeno fino ad una di-
stanza di 5 mm dalla lunghezza di lavoro (7,
8, 9), cosi da portare I'onda di condensa-
zione fino al termine apicale della prepara-
zione, pur non risolvendo del tutto le pro-
blematiche di ampliamento in fase di sago-
matura della tecnica di Schilder.

Va inoltre rilevato che non tutte le metodi-
che di piu recente utilizzo sopramenziona-
te, benché abbiano facilitato le procedure e
abbreviato i tempi operativi, hanno subito
una verifica sperimentale degli assunti su cui
si fondano, in particolar modo in relazione
alla effettiva capacita di determinare una va-
riazione viscoelastica del materiale suffi-
ciente ad adattarlo alle diverse anatomie ca-
nalari. Sulla base di tali premesse, lo scopo
del presente studio é stato quello di valuta-
re in vitro I'entita del riscaldamento della
guttaperca, apicalmente alla sorgente di ca-
lore, ottenuta con la metodica System B.
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MATERIALI E METODI

Per il presente studio sono stati selezionati
5 incisivi centrali mascellari recentemente
estratti per cause parodontali; dopo essere
stati immersi in ipoclorito di sodio al 5% per
20 minuti e successivamente in soluzione fi-
siologica, é stata realizzata la cavita d’acces-
s0. La preparazione canalare ¢ stata esegui-
ta mediante sondaggio e preparazione ini-
ziale con strumenti manuali fino ad un ca-
libro 25 all’apice e terminata con 'utilizzo
di strumenti rotanti Quantec Lx (Sybro-
nEndo, Orange, Ca, USA) di calibro 25/.06.
A preparazione ultimata, sono stati pratica-
ti dei fori perpendicolarmente all’asse lun-
go del dente, partendo dalla superficie
esterna della radice e raggiungendo il lume
endodontico. | fori sono stati eseguiti a 5, 8
e 10 mm dall’apice; é stato inoltre pratica-
to un alloggio a livello apicale, in corri-
spondenza del forame principale, ed uno
sulla superficie vestibolare della radice, in
corrispondenza del terzo medio.

In questi orifizi sono state poste delle ter-
mocoppie tipo K (RS Components, UK), in
modo da essere piu prossime possibili allo
spazio endodontico, e successivamente fis-
sate con resina autopolimerizzante “Dura-
Lay” (Figg. 2 e 3). Questo tipo di termo-
coppia, grazie alle sue piccole dimensioni
(0.6 mm), & in grado di essere alloggiato in
uno spazio ridotto quale quello radicolare.
Il sistema di rilevazione termica cosi strut-
turato consente di avere in qualsiasi fase del-
I'otturazione informazioni sulle variazioni
termiche apportate alla guttaperca nelle dif-
ferenti porzioni del lume canalare.

Fig. 2 - Fissaggio delle termocoppie.

In tal modo sono state eseguite registrazio-
ni non solo nella regione apicale, ma a va-
rie altezze radicolari, limitando la variabile
relativa alla massa di guttaperca presente nei
differenti diametri del lume canalare.

Il corretto posizionamento delle termocop-
pie é stato verificato mediante esame radio-
grafico (Fig. 4). Ogni campione € stato po-
sto in un cilindro d’acciaio ed inglobato me-
diante la stessa resina autopolimerizzante
(Fig. 5), ponendolo successivamente in un
termostato Thermoblock, (Falc, Bergamo,
Italia), che consente di portare il campione
cosi preparato ad una temperatura basale di
37°C.

Per la valutazione delle temperature regi-
strate dalle termocoppie, € stato utilizzato un
sistema rilevatore a 6 condizionatori di se-
gnale 6B-11 (Fig. 6), dotato di un software
Labview 5.1 (National Instruments, USA). A
ciascun condizionatore é stata collegata una
termocoppia (TC): le prime cinque per le ri-
levazioni termiche sull’elemento dentario,
eseguendo una registrazione continua, con
acquisizione a 20 punti al secondo, delle va-
riazioni termiche per tutta la lunghezza del
canale radicolare. La termocoppia collegata
al sesto canale ¢ stata utilizzata per verifica
re la temperatura massima raggiunta in pun-
ta dal plugger utilizzato, in relazione ai dif-
ferenti livelli di impostazione del display del-
la macchina.

Per il System-B ¢ stata utilizzata una punta
“fine” con funzioni di portatore di calore e
di compattatore, in analogia con quanto in-
dicato dalla casa produttrice. E stato posi-
zionato un cono di guttaperca Autofit (Sy-
brondental, Orange, Ca, USA) non stan-
dardizzato, di calibro medium a contatto con
la termocoppia apicale, verificandone I'e-

Fig. 3 - Termocoppia tipo K.
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Fig. 4 - Verifica radiografica del posizionamento delle
termocoppie.

Fig. 5 -
acciaio.

Posizionamento campione in cilindro di

satto posizionamento mediante esame ra-
diografico e misurazione della lunghezza ca-
nalare.

In fase preliminare si & proceduto al test del-
la temperatura massimale raggiunta in pun-
ta dagli inserti metallici utilizzati, poggian-
do la sesta termocoppia a contatto con la
punta stessa e registrandone i risultati. So-
no state rilevate temperature pari a circa
220°C, ove la temperatura impostata al di-
splay risultava pari a 300°C.

Sono state dapprima eseguite rilevazioni sul-
le termocoppie coronali e medie, portando
la punta a distanze conosciute da queste e
misurando le variazioni termiche. Si & pro-
ceduto, quindi, alla fase di otturazione ca-
nalare secondo la metodica indicata dal-
I’Autore (10). La punta portatrice di calore
@ stata portata, gia a temperatura massima-
le, nel terzo coronale, approfondendola fi-

Fig. 6 - Sistema di rivelazione a sei condizionatori di
segnale.

Fig. 7 - Verifica posizionamento termocoppia dopo
sezione del campione.

no a 8 mm dalla TA (TC apicale), tratte-
nendola in tale posizione per 2 secondi ed
eseguendo con la stessa punta la fase di com-
pattazione, dopo aver interrotto la sommi-
nistrazione di calore, fino a portarlaa 5 mm
dalla stessa. Tutte le variazioni termiche so-
no state registrate; i risultati delle registra-
zioni sono stati sottoposti ad elaborazione
statistica con metodica One-Way Anova.
Al termine delle acquisizioni ogni campio-
ne ¢ stato sezionato con un microtomo al fi-
ne di verificare I'esatto posizionamento
delle TC nel lume endodontico (Fig. 7).

RISUL TATI

Nei 5 campioni otturati sono stati registra-
ti incrementi termici tra loro sovrapponibi-
li. Pertanto, per semplicita, se ne riportano
solo alcuni esempi, indicativi dei valori me-
di. Le medie dei dati ottenuti ed elaborati so-
no riportati nella Tabella 3.

Nel campione n° 1, portando la punta del

System-B a T.max a8 mm da T1 (13 mm da
TA), la T3, distante 3 mm dalla punta dello
strumento, ha rilevato un aumento di tem-
peratura di 4.5°C; la T2, distante 5 mm dal-
la punta calda, ha rilevato un aumento di
temperatura pari a 2°C. La T1 harilevato un
aumento di temperatura di 0.8°C, mentre la
TA ha rilevato un aumento di temperatura
di 0.3°C (Grafico A, Tabella 1).
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Tab. 1 - Tabella riassuntiva delle registrazioni delle
termocoppie T3, T2 e T1, portando la punta calda
nel terzo coronale a 13 mm dalla TA.

Portando la punta a T.max a 5 mm da TA,
tale termocoppia ha registrato un incre-
mento termico pari a 2°C (Grafico B, Tabek
la2). In T3 e T2, ampiamente superate, e T1,
in corrispondenza della punta, sono stati re-
gistrati incrementi termici non significativi.
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Grafico B
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TC Incremento termico

TA +2°C

Tab. 2 - Tabella riassuntiva delle registrazioni della
termocoppia apicale portando la punta calda a 5 mm
da essa.

Dall’elaborazione statistica delle registra-
zioni effettuate é stato ottenuto il profilo
termico della metodica di otturazione ca-
nalare.

E i N Sysiem B

2l

|_IRES BN

o -1
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Distanza TC  Rilevazioni Rilevazioni
apice termiche  termiche
8 (mm)

13 *%

12

11

10 T3  40+1.5°C

9

8 T2  3940.5°C

7

6

5 Tl 38+0.5°C **

4

3

2

1

0 TA 39+0.5°C

Tab. 3 - Tabella riassuntiva delle elaborazioni
delle registrazioni ottenute. Nella prima colon -
na sono riportate le profondita canalari in mm,
dal terzo coronale all’apice; nella seconda co -
lonna sono indicate le TC di riferimento; nella
terza e quarta colonna sono riportate le medie
delle registrazioni effettuate per ciascuna TC. Gli
asterischi ** indicano la profondita a cui é sta -
to portato il plugger.
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La temperatura di partenza per ciascuna ter-
mocoppia é stata di 37°C. A distanza di 8 mm
dalla punta calda del System-B sono stati re-
gistrati incrementi termici fino a raggiunge-
re 38° £ 0.5°C, come ¢ possibile evidenziare
dal Grafico C, colonna 2. A distanza di 5 mm
dalla punta le TC hanno registrato tempera-
ture massimali di 39° + 0.5°C (Grafico C, co-
lonne 3 e 6). A distanza di 3 mm dalla pun-
ta sono stati registrati incrementi termici fi-
no a raggiungere 40° + 1.5°C (Grafico C, co-
lonna 4). Le rilevazioni termiche sono rias-
sunte nella Tabella 3, nella quale sono ri-
portate le distanze in mm dall’apice di cia-
scuna TC e le rilevazioni termiche effettua-
te per le due differenti modalita. Gli asteri-
schi corrispondono alla profondita a cui ¢
stata portata la punta portatrice di calore. Le
termocoppie esterne non hanno registrato
temperature superiori a 55° + 5°C.

DISCUSSIONE

In questo studio sono state verificate le va-
riazioni termiche nella massa di guttaperca
con una delle metodiche di riscaldamento-
compattazione della guttaperca piu diffuse
nella pratica clinica, il System B. La proble-
matica fondamentale presentata dalle tec-
niche di otturazione canalare a caldo ¢ la
conduzione di una sufficiente quantita di ca-
lore nella massa di guttaperca apicale, ossia
la porzione del canale radicolare piu diffi-
cilmente raggiungibile, soprattutto quando
questo risulti curvo, stretto o non suffi-
cientemente preparato. Cio riveste partico-
lare importanza nel System B, in quanto lo
stesso plugger funge sia da portatore di ca-
lore che da compattatore.

Portando le punte calde a diverse profondita
ed eseguendo registrazioni termiche sull’in-
tero canale radicolare, e stata esaminata ac-
curatamente I'influenza che la massa di gut-
taperca, in relazione alla presenza di canali
pil 0 meno svasati, puo avere sulla condu-
zione termica, e sulla quantita degli scambi
di calore. Non sono state evidenziate diffe-
renze significative tra I'entita degli scambi
di calore nella zona apicale rispetto a quel-
la coronale, in relazione alla massa di gut-
taperca presente.

I risultati ottenuti confermano come la gut-
taperca sia un cattivo conduttore termico, in
accordo con quanto sostenuto da differen-
ti Autori (3, 4, 5, 6).

Utilizzando la metodica secondo le indica-
zioni dell’Autore (10), non sortiscono in-

crementi termici validi al fine di ottenere
una sufficiente modificazione viscoelastica
della guttaperca. Infatti, approfondendo il
portatore di calore (plugger fine) ad una di-
stanza di 5 mm dal termine della prepara-
zione, si ottiene un modico incremento ter-
mico nella massa di guttaperca apicale (2°C
circa), non sufficiente da solo a determi-
narne una adeguata plasticizzazione (3, 9),
per la quale é richiesto un incremento ter-
mico compreso tra i 3 e gli 8 °C in piu ri-
spetto alla temperatura corporea (11,12). In-
crementi termici validi si evidenziano nella
guttaperca soltanto a distanze non superio-
ri ai 3 mm dalla punta calda del plugger
compattore/riscaldatore di Buchanan. Il rag-
giungimento di una distanza di 3 mm dal-
I'apice per il System-B risulta raramente pos-
sibile nella pratica clinica, considerate le di-
mensioni (diametro 50 in punta) e le carat-
teristiche strutturali, in termini di flessibilita
e di adattamento alla morfologia canalare, dei
plugger metallici disponibili in commercio,
soprattutto in presenza di canali stretti, cur-
vi 0 non sufficientemente preparati.

Per poter ottenere un valido incremento ter-
mico della massa di guttaperca apicale, sa-
rebbe necessario innalzare i livelli di tem-
peratura impostati, superando i 300 °C, o sa-
gomare il canale radicolare in modo da po-
ter portare la punta calda ad almeno 3-4 mm
dalla lunghezza di lavoro. Nel primo caso si
esporrebbe il legamento parodontale ad un
possibile, pericoloso incremento termico; si
potrebbe correre il rischio di fenomeni di ri-
maneggiamento della zona periradicolare
con aumento di anchilosi dell’elemento
dentario, nonche di maggiori fastidi post-
operatori per il paziente. Nel secondo caso,
la preparazione canalare eccessivamente
svasata, necessaria in considerazione delle
misure delle punte disponibili per il System-
B, indebolendo la struttura dentaria, espor-
rebbe sicuramente il dente ad un notevole
indebolimento , con aumento del rischio di
frattura e/o di errori iatrogeni in fase di sa-
gomatura.

Utile accorgimento sarebbe quello di uti-
lizzare, in associazione al portatore di ca-
lore System-B, dei compattatori di dimen-
sioni inferiori, in grado di adattarsi alla cur-
vatura canalare, tali da compattare la mas-
sa di guttaperca fino a 3 mm dall’apice. In
tale ottica saranno a breve proposti nuovi
pluggers per il System B con diametri di
punta e conicita minori, in grado di pene-
trare piu apicalmente nei casi piu com-
plessi, senza necessita di svasamenti ecces-
Sivi.
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A tal proposito & necessaria una ulteriore
considerazione: la quantita di calore scam-
biata tra due corpi a differente temperatu-
ra & data dalla legge di Fourier

Q=K-A-dT/dX,

dove Q ¢ la quantita di calore scambiata tra
i due corpi, K & la conducibilita termica del
materiale che assume calore, A & la superfi-
cie di scambio termico, 8T e I'intervallo ter-
mico durante il quale i due corpi sono a con-
tatto, oX é la distanza tra essi. Incremen-
tando il tempo di contatto tra la punta cal-
da e la massa di guttaperca, pur non tratte-
nendo troppo a lungo la stessa nel canale,

& possibile aumentare la quantita degli scam-
bi termici. Un miglioramento degli scambi
di calore puo essere, inoltre, ottenuto por-
tando la punta fredda nel canale e dando
inizio successivamente all'incremento di
temperatura. In tal modo si somministra
progressivamente calore alla massa di gut-
taperca, consentendone una piu adeguata
distribuzione.

Un'ulteriore variabile da considerare ¢ la
non costante viscosita della guttaperca, dif-
ferente a seconda dei coni utilizzati, e la
mancanza di dati relativi alla conducibilita
termica del materiale. A tal proposito sono
in corso una serie di studi finalizzati a va-
lutare il comportamento termomeccanico

dei diversi tipi di guttaperca quando sotto-
posti a variazione termica.

Alla luce delle rilevazioni effettuate, e delle
considerazioni in precedenza esposte, la tec-
nica di condensazione verticale a caldo del-
la guttaperca mediante I'utilizzo del System-
B - fermo restando tutte le caratteristiche po-
sitive della metodica, tra cui sicuramente la
praticita di utilizzo e la qualita dell’ottura-
zione canalare, documentata in una lunga
serie di lavori scientifici - presenta dei limiti
nei canali stretti e/o curvi. Ulteriori valuta-
zioni sono necessarie a proposito dei nuovi
plugger metallici recentemente introdotti in
commercio che differiscono in termini di di-
mensioni e flessibilita.
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